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einen mikrobiellen Verderb sind, bedürfen 
im ebinde eines n mikrobiellen -
es  Vor dem in er r nd der ne menden 
e  lemen er n  m ins  on io id ro-

dukten aufgrund ihrer umwelt- und gesund-
heitss h dli hen irkungen besteht au h im 

erei h der o onser ierung ein sehr gro-
es nteresse an alterna en na hhal gen 
rsat sto en  m ro ekt sollte das oten al 

alterna er ubstan en auf natürli her asis 
um insat  als o onser ierer für wasser-

basierte asuren e aluiert werden  

Zunächst wurde die Anfälligkeit verschiede-
ner wasserbasierter asuren bes mmt, die 
rele vanten Mikroorganismen isoliert und 
mikros kopisch sowie molekularbiologisch 
ana l siert  
Anschlie end wurde das an mikrobielle 

irkspektrum ausgewählter atursto e 
mi els Agardi usions- und uspensionsver-
fahren untersucht  ei der op onservie-
rung ist zum Schutz des Kopfraumes auch 
die irkung über die asphase wich g  a 
es dafür keine Normverfahren gibt, wurde 
eine hauseigene Methode weiterent wickelt  
Dabei wurden Filterpapiere mit den Test-

ater-based paints, coa ng materials and 
wood treatment products that are suscep -
ble to microbial degrada on re uire an mi-
crobial protec on in the container  Against 
the background of increasing regula on on 
the use of biocidal products due to their 
harmful e ects on the environment and 
health, very great interest also exists in al-
terna ve sustainable subs tutes in the eld 
of in-can preserva on  The pro ect aimed at 
evalua ng the poten al of alterna ve sub-
stances on a natural basis for use as in-can 
preserva ves for water-based stains

At rst, the suscep bility of various water-
based stains was determined, and the rele-
vant microorganisms were isolated and ana-
lysed microscopically and molecularly  
Subse uently, the an microbial ac vity spec-
trum of selected natural substances was in-
ves gated using agar di usion and suspen-
sion methods  n in-can preserva on, the 
e ect via the gas phase is also important for 
protec ng the ullage  As there are no stand-
ard procedures for that, an in-house method 
was developed further  Thereby, lter papers 
with the test substances were a ached to 
the lids of inoculated petri dishes or cell cul-
ture dishes in such a way that there was no 
direct contact with the test organism Fig  1

Komplexierte natürliche Substanzen  
als Subs tut für synthe sche iozide  
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substanzen so im Deckel von beimp en 
 etri- oder Zellkulturschalen befes gt, dass 
kein direkter Kontakt zum Prüforganismus 
bestand Abb  1
Die Anwendung von natürlichen Substanzen 
ist unter anderem durch deren o mals ge-
ringe Stabilität und die schlechte Verteilung 
der lipophilen Substanzen in wasserbasier-
ten Systemen limi ert  Daher wurde im Pro-
jekt der Ansatz der Komplexierung mit cyc-

The applica on of natural substances is lim-
ited by their o en- mes low stability and the 
poor distribu on of lipophilic substances in 
water-based systems  Therefore, the project 
pursued the approach of complexa on with 
cyclic oligosaccharides in order to achieve 
improved stability and distribu on in the 
system  For that purpose, inclusion com-
pounds were produced and ac ve ingredient 
contents were analysed by UV-Vis spectros-
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lischen Oligosacchariden verfolgt, um eine 
verbesserte Stabilität und Verteilung im Sys-
tem zu erreichen  Dazu wurden inschluss-
verbindungen hergestellt und irksto ge-
halte mi els UV-Vis-Spektroskopie nach der 
Herstellung und nach Lagerung analysiert 
sowie Verkeimungen und Verfärbungen do-
kumen ert  eim ndustriepartner wurden 

renzkonzentra onen für die Komplexe 
 ermi elt, bei denen die igenscha en der 

eschichtungssto e nicht beeinträch gt 
werden  
Die aussichtsreichsten Komplexe wurden in 
Konzentra onsreihen in anfällige wasser-
basierte End- und Zwischenprodukte einfor-
muliert und mikrobiologische Belastungs-
tests durchgeführt  Diese basierten auf der 
Vergabegrundlage DE-ZU 12a für das Umwelt-
zeichen „Blauer Engel“, in deren Anhang C  
Gebrauchstauglichkeitstests mit Bakterien, 
Hefen und Schimmelpilzen beschrieben sind  
Zusätzlich wurden mi els Flec-Messzelle an 
den mit Einschlusskomplexen ausgerüste-
ten, auf Substrat applizierten und getrock-
neten Lasuren Emissionen gemessen, um 
die Einhaltung der VOC-Anforderungen des 
AgBB-Schemas zu überprüfen  Abschlie end 
erfolgte ein Geruchstest mit Probanden zur 

berprüfung der Kundenakzeptanz

Es ist gelungen, die Stabilität und Verarbeit-
barkeit ausgewählter Natursto e durch 
Komplexierung mit cyclischen Oligosaccha-
riden zu verbessern und damit neue An-
wendungsm glichkeiten zu er nen  Für 
die Komplexierung wurde ein Synthese- und 
Analyseverfahren weiterentwickelt  Für die 

copy a er produc on and a er storage, as 
well as germina on and discoloura on were 
documented  At the industrial partner, limit 
concentra ons for the complexes were de-
termined at which the proper es of the coat-
ing materials are not impaired
The most prospec ve complexes were for-
mulated in concentra on series into sus-
cep ble water-based nal and intermediate 
products, and microbiological stress tests 
were carried out  These were based on the 
award speci ca on DE-ZU 12a for the “Blue 
Angel” eco-label, Annex C of which describes 
usability tests with bacteria, yeasts and 
moulds  
n addi on, emissions were measured by 

means of a Flec measuring cell on the stains 
equipped with inclusion complexes, applied 
to substrates and dried, in order to verify 
compliance with the VOC requirements of 
the AgBB scheme  Finally, an odour test was 
carried out with test persons to check cus-
tomer acceptance

It was possible to improve the stability and 
processability of selected natural substances 
by complexing them with cyclic oligosaccha-
rides, thus opening up new applica on pos-
sibili es  A synthesis and analysis method 
was further developed for complexa on  
Customised formula on methods were de-
rived for the in-can preserva on of water-
based stains
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Top onservierung von wasserbasierten La-
suren wurden maßgeschneiderte Formulie-
rungsverfahren abgeleitet
Im Bereich der mikrobiologischen Testung 
wurden die Nachweisverfahren zur irk-
samkeit über die Gasphase sowie der Be-
lastungstest etabliert und op miert  Da nur 
speziell angepasste Organismen Ergebnisse 
für eine realitätsnahe Bewertung erwar-
ten lassen, wurden geeignete Testkeime 
selek ert und Bakterien aus Praxisproben 
analysiert  Außerdem erwies sich die Aus-
rüstung von Zwischenprodukten, z  B  dem 
Bindemi el, manchmal als zielführender als 
die Aus  von Endprodukten  Es wurden 
jeweils neun feste und üssige Komplexe 
im op mierten Syntheseverfahren herge-
stellt  Die Komplexierung führte in einem 
bes mmten Konzentra onsbereich zu einer 
Löslichkeitserhöhung und damit zur verbes-
serten Formulierbarkeit  Die Emissionswerte 
für die Substanzen wurden durch die Verkap-
selung deutlich gesenkt
In den Belastungstests mit mehrfachen 
Beimpfungen zeigten einige Einschlusskom-
plexe deutliche irkungen, erwiesen sich 
jedoch weniger wirksam als synthe sche 
Konservierungsmi el  Da die Prü edingun-
gen sehr intensiv sind, könnte die irkung 
in der Praxis für ohsto e und Produkte, 
die aufgrund ihrer Zusammensetzung keine 
besonders hohe Anfälligkeit für einen mikro-
biellen Verderb haben, trotzdem ausreichen, 
um die Lagerstabilität zu gewährleisten bzw  
zu verbessern   
Es zeigte sich, dass die irkung der getes-
teten Einschlusskomplexe produktabhängig 
ist und daher immer an das jeweilige System 
angepasst werden muss

 

In the eld of microbiological tes ng, the de-
tec on methods for e ec veness via the gas 
phase and the stress test were established 
and op mised  As only specially adapted 
organisms can be expected to produce re-
sults for a realis c evalua on, suitable test 
germs were selected and bacteria from prac-

cal samples were analysed  Besides, the 
equipment of intermediate products, e g , 
the binder, some mes proved to be more 
target-oriented than that of nal products  
Nine solid and nine liquid complexes each 
were prepared using the op mised synthesis 
procedure  Complexa on led to an increase 
in solubility in a certain concentra on range 
and thus to improved formulability  The 
emission values for the substances were sig-
ni cantly reduced by encapsula on
In the stress tests with mul ple inocula ons, 
some inclusion complexes showed clear ef-
fects, but proved less e ec ve than syn-
the c preserva ves  As the test condi ons 
are very intensive, the real-life e ect for raw 
materials and products that do not have a 
par cularly high suscep bility to microbial 
degrada on due to their composi on could 
nevertheless be su cient to ensure or im-
prove storage stability
It appeared that the e ect of the tested in-
clusion complexes is product-dependent 
and must hence always be adapted to the 
respec ve system
 


